
AVANCE DE RESULTADOS

Peticionario: STUDIOBRICKS, S.L.

Fecha de ensayo: 09-05-22 Ensayo realizado por

Este documento no es un certificado o informe de ensayo. LGAI Technological Center S.A.

Los resultados completos serán incluidos en el informe de ensayo.

Frecuencia

(Hz)

100 0,87

125 1,10

160 1,40

200 1,53

250 1,35

315 1,32

400 1,27

500 1,15

630 1,14

800 1,05

1000 1,00

1250 0,95

1600 0,93

2000 0,89

2500 0,88

3150 0,87

4000 0,85
5000 0,77

Descripción de la muestra:

Aobj

Absorción acústica en cámara reverberante según UNE-EN ISO 354:2004

Trampas de graves compuestas por espuma de poliuretano con referencia comercial Corner BTrap 

PET 4560.  Ensayo realizado como absorbentes unitarios. 5 trampas de graves distribuidas 

aleatoriamente por la sala reverberante.
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